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Ficha Técnica Technical Specifications | P

.. _ . ) . & Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja Blanca
Porcelanico Pulido / Polished Porcelain Tile
Formato / Size: ESPESOR 15 CARAS INTERIORES BANOS COCINA

. et g "um |
60 x 120 cm Rectificado / 74" x 48" Rectified M mEm o m
EEE
\E < Separacion de boquilla / Grout separation 2mm/1/12"
H PEL. 4 (Trafico: Mediio - Alto)
|- I Tonoy Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture Alto / High
Resistencia al ataque quimico / Chemical Resistance Conforme / Compliant A.S.T.M. C650
@l’/ Coeficiente Dindmico de Friccion / DCOF >042 A.STM.C1028
)
20202 Absorcién de agua / Water absortion <3% A.STM.C373
Q MOHS 5-8 A.STM.C1028
= ' = Resistencia a la flexién / Breaking Strength > 250kg / 551 lbs SO 10545-4
Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance Conforme / Compliant A.ST.M.C484
Resistencia a helada / Frost Resistance Conforme / Compliant A.S.T.M. C1026
Resistencia a las manchas / Stain Resistance Conforme / Compliant A.S.T.M. C1378
2 Resistencia a la abrasion / Abrasion Resistance Conforme / Compliant ANSI A137
y ) ) . formato / size | pzs-caja/ pcs-box | m-caja / ft2-box | kg-caja / bs-box

&< Informacién de Embalaje / Packaging Information 60x20m e |2 D 3278/7227

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en analisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx



http://www.cesantoni.com.mx/pastablanca.php

